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Sredni sktad chemiczny ktodawskiej soli kamiennej (biatej)

Zawartos$¢ wody - <0,5 %

62-650 Ktodawa,

Aleja 1000-lecia 2

Na 39,20 % Mineraty wystepujace w ktodawskiej soli kamiennej:
halit (NaCl - chlorek sodu),
Cl 60,50 % anhydryt (CaS0, — bezwodny siarczan wapnia), ktérego zawarto$¢ waha sie
w przedziale 0-1,50%.
SO, 0,30 %
W sladowych ilosciach mogg wystepowac:
Ca 0,12 % karnalit (KCI-MgCl,-6H,0 - uwodniony chlorek potasu i magnezu),
polihalit (K;Ca,Mg[50,],-2H,0 — dihydrat siarczanu, magnezu, potasu i wapnia),
Si0, 0,04 % mineraty ilaste z grupy illit, smektyt, chloryt (ztozone uwodnione krzemiany magnezu, wapnia i
glinu, ktére moga zawierad w strukturze rézne pierwiastki, wérdd nich Fe, Zn, Li, Rb, V, Cr, Ba, B),
K 0,0089 % dolomit (CaMg[COs], - weglan wapnia i magnezu),
kaleyt (CaCO; - weglan wapnia),
Mg 0,0001% magnezyt (MgCO; — wegl.an magnezu),
syderyt (FeCO; — weglan zelaza),
hematyt (Fe,0; - tlenek zelaza),
Br 89,00 mg/kg kwarc (Si0; - krzemionka).
Sr 4,50 mg/kg Wszystkie pierwiastki i mineraty w ktodawskiej soli kamiennej sa pochodzenia
naturalnego i powstaty w wyniku wytracania z wody morskiej lub krystalizacji w osadzie
Fe 2,16 mg/kg ]
z pierwotnych woéd ztozowych. Procesy te zachodzily ok. 257-252 min temu, a sole klodawskie
Al 1,47 mg/kg odizolowane zostaty od wplywéw zewnetrznych i kontaminacji az do czasu obecnej eksploatacji.
Si 1,10 mg/kg 56l kamienna z Klodawy zawiera domieszki  skfadnikéw  niezbednych
do prawidiowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. Obecne s3 przede wszystkim
Se <1,00 mg/kg makroelementy: Ca, Mg, Na, Cl, K, S oraz giéwne mikroelementy: Fe, I, Cr, Se, Cu, Zn, Mn.
7n <1,00 mg/kg Czes¢ z domieszek mineralnych jest trudno rozpuszczaina w wodzie, jednakie ulega
rozpuszczaniu w Srodowisku kwaséw trawiennych, dostarczajac organizmowi zaréwno makro- jak
Cu <1,00 mg/kg i mikroelementéw. Ich rozktad uwalnia jony magnezowe, wapniowe, 7elazowe, potasowe,
siarczanowe, weglanowe — skiadniki wystepujace w naturalnych wodach mineralnych. Réwnie
Co <1,00 mg/kg korzystna jest $ladowa domieszka mineratéw ilastych, ktére s powszechnie wykorzystywane
w przemysle farmaceutycznym do produkeji srodkéw tagodzacych dolegliwosci zofadkowe,
Mn 0.5 mg/kg a w swojej strukturze krystalicznej zawierajg zréznicowana zawarto$é¢ mikroelementow.
Mo 0,15 mg/kg Wystgpujace w kiodawskiej soli kamiennej mikro i makroelementy nie s3 zawarte
Cr 016 mo/k w samej soli, s3 one sktadowg czesci nierozpuszczalnych wystepujacych w ztozu soli kamiennej. Nie
? EXE posiada ich s6l warzona, ktéra jest praktycznie czystym NaCl z dodatkiem chemiczne] substancji

przeciwdziatajace] jej zbrylaniu. To wiasnie dzigki wystgpujacym przy ktodawskiej soli kamiennej
biopierwiastkom sol ktodawska jest zdrowsza od soli warzonej.

Wyniki uzyskano na podstawie badan wykonanych w laboratoriach polskich, niemieckich oraz kanadyjskich.
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